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Version gravure 2
ORGANISATION - STAGE



	Buts
	· utilisation de l’acide fluorhydrique pour la gravure sur verre plat

	Pré-requis :
	· bonne connaissance de base des techniques du vitrail  - expérience dans la composition d’œuvre en verre plat ou vitrail – école niveau 2

	Projet artistique :
	· la composition est élaborée durant le stage – (dimension maximale pour une pièce de verre non mise en plomb 35 cm x 50 cm)
· élèves de l’école de vitrail : le requis de diplôme est validé uniquement lorsque le travail est rendu parachevé (monté, muni d’un système d’accrochage ou d’un socle, accompagné de la fiche d’atelier)

	Méthode :
	· essais et expériences pratiques 

	Matériaux mis en œuvre 
	· acide fluorhydrique
· verre float
· verre antique plaqué

· verre dépoli
· peintures sur verre

	Machines & équipement
	Consommables
	Matériel élèves
	Documentation

	· chapelle ventilée
· bacs ( 50 x 35cm)
· béchers gradués
· pinceaux et brosses diverses
· peau de chamoix
· radiateurs soufflant
· tabliers
· masques de protection pour le visage
· gants en caoutchouc
· bidons gradués 5 l.
· brosse à vaisselle
· seringues 10 ml
· entonnoir
	· acide fluorhydrique 70 %
·  soude cristallisée
· bromotimol (évaluation PH)
·  NaoH 4 % (hydroxyde de sodium – soude caustique)
· verre antique plaqué

· verre float
· verre dépoli
· plomb
· grisaille/émaux/jaune d’argent
· scotch vinyle
· white spirit
· alcool à brûler
· bitume de judée
· préparation gel en cas de brûlure (calcil gluconas 2,5 g – chlorhexidini gluconas o,5 g – hydroxyethylcellulosum 3 g – propyleglycum 5 g – aqua purificata 89 g)
	· matériel de vitrailliste

· cutter
· bistouri
· bottes en caoutchouc

· gants en caoutchouc
· vinyle scotch
· pinceaux
· ciseaux
· essuie-tout 
	· méthode de travail & sécurité
· adresses fournisseurs

· prix
· dossier du maître de stage
· cours sur les toxiques (permis)

	· 
	· 
	· 
	Sécurité

	· 
	· 
	· 
	· acide

· chapelle
· peintures sur verre
· four
· coupe du verre

· coupe du vinyle
· premiers soins

· trousses de médicaments



	P R O G R A M M E

	· Accueil et présentation théorique

· Approche  de l’acide et sécurité 

· Approche de  la technique et exemples

· Introduction au projet

· Essais sur verre antique plaqué

· Correction de l’acide

· Évaluation des résultats

· Essais sur verre dépoli

· Correction du projet selon essai
	· Essais finaux selon projet

· Concrétisation du projet
· Mise en œuvre

· Finitions (mise en plomb – assemblage)

· Commentaires et critiques


GRAVURE A L’ACIDE








